Искусственные волокна
Гидратцеллюлозные                               Ацетилцеллюзные                             Белковые

Вискозные                                                                Ацетатные                               Казеиновые

  Медно-аммиачные                                    Триацетатные                                   Зеиновые

Синтетические волокна

Гетероцепные                                                   карбоцепные

Полиамидные                                             полиакрилонитрильные

Полиэфирные                                                  поливинилхлоридные

Полиуретановые                                             поливинилспиртовые

                                                                               Полиолеофиновые

